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Verschleiss-Verhalten
entschichtetes Werkzeug ggb. Neuwerkzeug mit Erstbeschichtung AITIN
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Verschleisstiefe Neuwerkzeug Entschichtet

m 3-Lippenfraser
m Kugelkopffraser

Hartmetall

Ein weiteres wichtiges Qualitdtsmerkmal der
Entschichtung sind die Schnitteigenschaften,
z.B. Schnittldnge oder Lebensdauer, des
entschichteten und wiederbeschichteten
HM-Werkzeuges (s.Diagramm links).

Im glinstigsten Fall sollte zwischen der
Leistungsfahigkeit eines Werkzeuges mit
Erstbeschichtung und jenem mit
Wiederbeschichtung kein Unterschied bestehen.
Die Entschichtung lhrer HM-Werkzeuge wird in
speziell von uns entwickelten Entschichtungs-
anlagen durchgefuhrt (s. Fotobeispiel).

Die Anlagen sind teilautomatisiert, sodass auch
Uber-Nacht-Auftréage problemlos abgewickelt

werden kénnen.

Wir sind fur Sie da!
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